
Подсчет бетонных блоков (ГОСТ 13579-78) для зданий 
(техническая информация 212 от 29.02.84 для проектных организаций) 

 
Толщина 

стены, 
 м 

Марка блоков по 
ГОСТ 13579-78 

Расход блоков и 
бетона на заделки в % 

Примечания 

Наружные 
стены 

Внутренн
ие стены 

0,3 ФБС 24.3.6т 
ФБС 9.3.6т 
заделки 

75 
15 
5 

65 
20 
10 

1. Площадь 
(объем) 
растворных 
швов составляет 
в среднем 5% 

2. Расход блоков 
высотой 280 мм 
подсчитывается 
самостоятельно 

0,4 
0,5 
0,6 

ФБС 24.4(5, 6)-6т 
ФБС 12.4(5, 6)-6т 
ФБС 9.4(5, 6)-6т 
заделки 

70 
5 
15 
5 

50 
15 
20 
10 

 


